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فسفرسانس در ترکیبات آپاتیت حاوی آنتیموان
نور یکی​ از شکل​های انرژی است. روش​های​ زیادی برای​ تولید نور وجود دارد. برای ایجاد نور می توان شکل های دیگر انرژی را به انرژی تابشی تبدیل کرد. دو راه مهم برای این کار وجود دارد. فرآیند التهاب، فرآیند لومینسانس. در فرآیند التهاب، نور از انرژی حرارتی تولید می​شود. زمانی که جسمی در درجه حرارت بالا قرار می​گیرد شروع به درخشش می​کند. در التهاب نور قرمز حاصل از گرم شدن فلز است و مثلا نور سفید در لامپ​های معمولی حاصل از داغ شدن رشته تنگستن است. نور خورشید و ستاره ها هم از این دسته هستند. شکل دوم تولید نور لومینسانس می باشد که به آن نور سرد نیز گفته می​شود چون در لومینسانس نیازی به دمای بالا نیست و در دماهای معمولی و پایین لومینسانس نیز اتفاق می​افتد. در لومینسانس الکترون در یک مولکول با گرفتن انرژی از حالت پایه به حالت برانگیخته می​رود و در برگشت به حالت پایه انرژی خود را به صورت نور می تواند آزاد کند. حالت​های برانگیخته الکترونی به دو دسته تقسیم می​شود. حالت سه تایی که در این حالت هر دو اسپین  الکترون هم​جهت است و حالت یکتایی که در آن اسپین الکترون ها خلاف جهت هم هستند. لومینسانس انواع مختلفی دارد که مهمترین آن فوتولومینسانس است. فوتو لومینسانس به دو دسته فلورسانس و فسفرسانس تقسیم می​شود. فلورسانس نشر نور بوسیله اجسامی که نور یا امواج الکترومغناطیس را جذب کند. در پدیده فلورسانس، زمان تحریک بسیار کوتاه است و انتشار نور بلافاصله پس از تحریک رخ می دهد. اگر مدت زمان بیشتری بعد از تحریک تابش نور اتفاق افتد به آن فسفرسانس گفته می​شود. نشر نور فسفرسانس بین دو سطح با چندگانگی اسپین متفاوت از حالت سه تایی به حالت پایه رخ می دهد. در فرآیند فسفرسانس برای تغییر جهت اسپین زمان لازم است به همین دلیل مدت زمان فسفرسانس طولانی تر است. در آغاز قرن نوزدهم سنگ معدن آپاتیت با فرمول Ca5(PO4)3(Cl,F,OH) معرفی شد. برای اولین بار در سال 1942 میلادی پدیده فسفرسانس در بسترهای آپاتیت فعال شده با آنتیموان مشاهده گردید. برای بدست آوردن نمونه های آپاتیت فعال شده با آنتیموان از دو نوع واکنش تحت فشار و یا در فشار اتمسفر در شرایط مختلفی زمان و دما می توان بدست آورد. 
1-نمونه بدست آمده بوسیله حرارت دادن کلروآپاتیت در حضور اکسید آنتیموان گازی در سیستم باز که محصولات واکنش به در شرایط زمانی مختلف با فرمول Ca9.959Sb0.041(PO4)6Cl1.783O0.129[image: image2.png]


 0.088  و Ca9.920Sb0.080(PO4)6Cl1.624O0.228 [image: image3.png]


0.148  بوده است.
2-واکنش بین کلروآپاتیت و ترکیبات مختلف آنتیموان گازی در سیستم باز که محصولات واکنش در حضور ترکیبات مختلف آنتیموان با فرمول Ca9.984Sb0.016(PO4)6Cl1.884O0.0660[image: image4.png]


050 و Ca9.992Sb0.008(PO4)6Cl1.965O0.022[image: image5.png]


0.014  و Ca10(PO4)6Cl2 ، در شرایط دمایی مختلف هم محصولات با فرمولCa9.985Sb0.015(PO4)6Cl1.841O0.087[image: image6.png]


0.072 وCa9.979Sb0.021 (PO4)6Cl1.899O0.061[image: image7.png]


0.040  و همچنین در مقادیر مختلف محصولات با فرمولCa9.984Sb0.016(PO4)6Cl1.898O0.059[image: image8.png]


0.043 Ca9.965Sb0.035(PO4)6Cl1.777O0.129[image: image9.png]


0.094  خواهد بود که با هم مقایسه شده اند و مشخص شده است که  پدیده فسفرسانس درطول موج های490nm  و 395nm نشان می دهند.
